SETON

Laminerad Polyester B-7541

» Beskrivning

Tekniskt datablad

e Brady B-7541 &r ett material bestaende av ett vitt substrat med tryckkénsligt akryllim, liner, och transparent polyesterlaminat. B-7541 anvénds for markning av

rorledningar séval som andra typer av sakerhetsmarkeringar.
o Materialet faster mycket val vid ytor med Iag ytenergi s& som polypropen och ABS-plast, men &ven vid latt skrovliga ytor.
o Standardférger : svart, rod (RAL 3001-GL), gul (RAL 1003-GL), bla (RAL5005-GL) och gron (RAL 6032-GL).

» Typiska Egenskaper

Fysiska egenskaper Testmetoder Genomshnittliga resultat
ASTM D 1000
. - Ytskikt 0,075 mm
Tjocklek ~Lim 0,075 mm
- Total 0,075 mm
Vidhéaftningsformaga: ASTM D 1000
- Rostfritt stal 24 timmars fasttid 106 N/100 mm
- Polypropen 24 timmars fésttid 45N/100 mm
- Strukturerad ABS-plast 24 timmars fasttid 38 N/100 mm
ASTM D 2979
Initiell vidhaftningsformaga Polyken™ Probe Tack (1 sekunds fasttid, 5789
1 cm/sekund separation)
Skjuvhallfasthet PSTC-7 3 timmar
Typ av test Testmetod Typiska resultat

Hog brukstemperatur

1 timme vid 140°C

Ingen synlig paverkan

Hog brukstemperatur

30 dagar vid 110°C

Ingen synlig paverkan

Léag brukstemperatur

30 dagar vic -40°C

Ingen synlig paverkan

Minimal brukstemperatur

n/a

-13°C

Fukttalighet

30 dagar vid 38° och 95% luftfuktighet

Ingen synlig paverkan

Vaderbestédndighet

ASTM G 53, 30 dagar QUV

Gul och rod : morknar i mindre utstrackning
Gron, bl och svart : ingen synlig paverkan

Bestindighet mot UV-stralning

30 dagars exponering for UV-lampa

Gul och rod : morknar i mindre utstrackning
Gron, bla och svart : ingen synlig paverkan

» Talighet mot kemikalier

o Slutprodukten valsas (fasts) pa aluminiumplattor och lamnas i 24 timmar innan testerna paborjas. Testerna genomfors vid rumtemperatur. De bestar av 5 cykler
om 10 minuters neddoppning i en specifik vétska. Proverna tillats en vilotid pa 30 minuter mellan varje cykel. Efter den slutliga neddoppningen skrubbas provet
10 ganger med en bumullstuss drénkt i respektive testvétska.

Kemisk reagent

Subjektiv observation av synlig paverkan

Grundmaterial (substrat) och sjalvhéftande band

Paverkan efter neddoppning och skrubbning

Petroleumether 80/110 Ingen synlig paverkan Ingen synlig paverkan
Mineralolja Ingen synlig paverkan Ingen synlig paverkan
Metylbensen Mindre andring vid kanten pa det sjélvhaftande bandet Ingen synlig paverkan
Alkoholblandning* Ingen synlig paverkan Ingen synlig paverkan
1,1,1-Trikloretan Mindre &ndring vid kanten pa det sjélvhiftande bandet Ingen synlig paverkan
5% Natriumhydroxid Mindre andring vid kanten pa det sjalvhaftande bandet Ingen synlig paverkan
5% Natriumklorid Ingen synlig paverkan Ingen synlig paverkan

5% Svavelsyra

Ingen synlig paverkan

Ingen synlig paverkan

Skydrol® 500B-4

Ingen synlig paverkan

Ingen synlig paverkan

2 % Mild sapa

Ingen synlig paverkan

Ingen synlig paverkan

Vatten

Ingen synlig paverkan

Ingen synlig paverkan

* Alkoholblandning : 50% etanol, 20% metanol och 20% destillerat vatten

o Hallbarhet vid lagring : tva ar vid forvaring i forsluten forpackning vid mindre an 26°C och 60% luftfuktighet.
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» Varumarken och referenser
ASTM: American Society for Testing and Materials (USA)

Det amerikanska forbundet for tester och material
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (USA)

Radet for tryckkénsliga sjalvhaftande band

Testresultaten i detta dokument &r endast avsedda for generell information och far saledes ej anvandas av Bradys kunder som prestandakriterier. Kunder som
oOnskar ytterligare information for sérskilda produktdndamal bor kontakta Brady.

» Garanti

Bradys produkter sdljs under forutsattningen att kunden sjalv testar dem och déarefter bildar sig en egen uppfattning om deras ldamplighet for det avsedda
andamalet. Brady garanterar koparen att produkten &r fri fran felaktigheter vad géller material och fabrikation, men begransar sin skyldighet under denna garanti
endast till ersdttning av produkten och dé enbart om den nojaktigt visats vara felaktig vid férsaljningstidpunkten. Denna garanti géller ej for personer som har
anskaffat sig produkten fran aterforséljare och inte Brady.

Denna garanti ersatter varje annan garanti, uttalad eller underforstadd, inklusive, men inte begransad till, ndgon underforstadd garanti avseende
séljbarhet eller Iamplighet for sérskilda &ndamal, och ndgon annan skyldighet eller forpliktelse fran Bradys sida. Brady &r under inga omstandigheter
ansvarig for forlust, skada, bekostnad eller foljdaktig skada av nagot slag, vilken har uppstatt i samband med anvindande eller felaktigt anvindande
av nagon av Bradys produkter.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersétter alla tidigare utgavor.

All ovan namnd information &r savitt vi vet korrekt vid det angivna datumet for revidering. Informationen &r avsedd som en végledning och skall darmed inte anses
vara nagon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar pa intet sétt anvandaren fran att skaffa kinnedom om och tillimpa de bestimmelser som styr hans verksamhet.

Questa scheda tecnica é stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad 0ggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso I'utente dal conoscere e applicare I'insieme dei testi che regolano la sua attivita.
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